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Производственного республиканскоп 

унитарного предприятия 
«Минский автомобильный завод» 

«Завод «Могилевтрансиаш»

Филиал (РУП «МАЗ)
«Завод «Могилевтраксмаш»

212030, г. Могилев, ул. Крупской, 232 
Телефоны:
приеиная — (8-0222) 31-75-64 
тел./факс — (8-0222) 24-51-66 
E-mail: MZTM@tut.by

Директору ООО 
«Уралунипласт» 
Павлову В.В.

454119, Россия, г. Челябинск, 
ул. Копейское шоссе, 29 
^акс\ (8-107-3512) 64-10-32

В соответствии с Вашим запросом исх. № 10 от 24.05.2006 г. направляю 
Вам копию акта X® 18 испытаний экспериментальных образцов литых 
полиамидных подпятников.

Приложение: акт X® 18 -  5 листов.

С уважением.

Главный конструктор -Д^ВгКороткевич

Рыжанков Ю.М. 
Тел.(8-0222) 396-125

2006. ИПЦ МАЗ, 3. 1097, т. 5(
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Утверждаю
Директор филиала РУП «МАЗ» 
«Завод «Могилевтрансмаш»

А С. Таренко
« 1 9  »̂  2007 г.

АКТ№ iS

Основание:

испытаний экспериментальных образцов 
литых полиамидных подпятников

Распоряжение по филиалу № 226 от 10.07.2006 г.;

Объект испьпаний: лише полиамидные подпятники производства ООО «Уралунипласт»,
Челябинск, РФ, в количестве 4 штук (КС-45712.00.201-6) и 4 пггук (Ш  
3579.00.101-6)^ материал АРМАМИД ПА СВЗО- 
ТУ2243-015-Ш78612-97;

Цель испытаний: Определение возможности применения подпятников из лолиамидны
материалов в составе автокранов грузоподъемностыо 1 5 - 2 5  тонн 

; целью снижения металлоемкости конструкции и повьппени 
технического уровня крановой техники.

Наименование ТИПА,
устанавливающего требования к изделию: ТЗ;

Наименование ТИПА, 
устанавливающего метод испытаний: Программа и методика типовых иепытанш 

KC^SmOOOOOnMS;

Оборудование и q>encrBa измерений применяете при щюведения испытаний

Наименование и тип 
измерительного прибора

Учетный
(заводской)

номер

Дата проведения 
последней 
поверки

Периодичность
поверки

Термометр ртутный ТМ-6-1 28 02:2006 г. 1год
Психрометр М-34 3396 П квартал 2006 г. 1 год
Весы СЧ-50А 1793 12.2006 г. 1 год
Рулетка металлическая 
Р20УЗК 7224 10.2006 г. 1 год

Дата проведения: Август 2006 г.
(шчало)

Февраль 2007
(оЕОшаиш)

Место проведения: Испытательная площадка автокранов на филиале (Аттестат №14 
от 26.04.06 г. на 1 год)

Условия проведения: .
Атмосферные условия:

- температура окружающего воздуха, °С
- относительная влажность воздуха при температуре +27‘С,%
- атмосферное давление, кПа

от -20 до +26 
от 60 до 95 
от 84 до 108



/  Объект Параметры ПоКД Фактически Примечание
^КС-45712.00.200-6 Высота, мм 117  ̂ 117 Соотв.

Диаметр, мм 418 418 Соотв.
КС-3579.00.100-6 Высота, мм 121 121 Соотв.

Диаметр, мм 370 370 Соотв.

Объект Параметры ' ПоКД Фартгаески Примечание
КС-45712.00.200-6 Масса, кг 9,75 9,74 Соотв.
КС-3579.00.100-6 Масса, кг 7,65 7,66 Соотв.

прочностные хара1сгеристики
Прочностные х^)акгеристики проверялись в ходе проведения приемо-сдаточных 

(ПСИ) испытаний серийно выпускаемьи̂  авто1фанов; для автокранов КС-55727-1 подпетники 
КС-45712.00.200-6, для автокранов КС-3579 и КС-45729А подпятники КС-3579.00.100-6 (см. 
Приложение А). Перед установкой каждого автокрана проходящего ПСИ подпятники 
сбрасывали с настила автокрана на бетонное покрытие, имитируя реальные условия 
эксплуатации.

Проводилась установка подпятников на стальной шарик (материал Ш><15) 0  16 мм 
установленный на стальной опорной плите, имитируя условия попадания твердых предметов 
в реальных условиях (см. Примечание Б и В).

В ходе проведения прочностных испытаний контролировались величина 
возникающих дефектов, и сравнивалась с требованиями ТЗ. »

Результаты прочностных испытаний положительные.

Вывод; образцы полиамидных подпятников КС-45712.00.201-6 в количестве 4 шт. и 
КС-3579.00.101-6 в количестве 4 шт., проверенные на соответствие 
требованиям ТЗ по геометрическим, весовым параметрам и прочностным 
характеристикам испытания в объеме программы методики ПМ КС- 
3579.00.000 ПМ5 вы держ али.'_______ _______________________

Рекомендации: в связи с положительными результатами испытаний рекомендовать 
применение полиамидных подпятников:
- КС-3579.00.100-6 в комплектации автокранод грузоподъемностью 

с 10 до 16 тонн;
- КС-45712.00.200-6 в комплектации, автокранов грузоподъемностью 

с 17 до 25 тонн.

Приложения;
- Приложение А «График учета наработки по испытаниям полиамидных подпятников»;
- Приложение Б «Акт пооперационных испытаний полиамидных подпятников на автокране

КС-3579»
- Приложение В «Акт пооперационньк испытаний полиамидайх подпятников на автокране

КС-55727-1»

Главный итакенер 

Главный конструктор 

Зам. главного конструктора 

Начальник бюро

М.И. Зносок 

Д:В. Короткевич 

М.Г. Плягшер 

Ю.М. Рыжанков



J /4

/ /  г  рафик учета наработки по испытаниям полиамидных подпятников в
соответствии с программой-методикой типовых испытаний

КС-3579.00.000 ПМ5
(обновлять ежемесячно)

Срок завершения испытаний 20.12.2006 г! в соответствии с распоряжением №226 от 
10.07.2006 г.

Ответственный: ведущий инженер бюро испытаний ОГК Кольцов В.С.

По состоянию на 05.02.2007 г.

Срок испытаний Обозначение
испытываемого

крана

Количество Результаты
испытаний

Примечание

08.2006г. КС-3579 12 Положительно
КС-55727-1 20 Положительно
КС-45729А 4 положительно

09.2006 г. КС-3579 14 Положительно
КС-55727-1 19 Положительно
КС-45729А 6 Положительно
КС-45729А-1 1 Положительно * 4

10.2006 г. КС-3579 16 Положительно
КС-55727-1 20 Положительно
КС-45729А 4 положительно

11.2006 г. КС-3579 16 Положительно Деформация
КС-55727-1 20 Доложительно погрузочных

— К^-45729А 3 положительно рукояток
12.2006 г. КС-3579 и Положительно

КС-55727-1 18 Положительно
\ КС-45729А 3 положительно

01.2007 г. КС-3579 12 Положительно
КС-55727-1 20 Положительно
КС-45729А 4 положительно

02.2007 г. КС-3579 2 -Положительно Срок
КС-55727-1 3 Положительно завершения

испытаний
перенесен с
20.12.06 г. на
10.02.07 г. в

' связи с
изменением

4 погодных
условий

Представитель ОГК 
Контролер ОТК
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